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Автором диссертационной работы с использованием современных методов 

органической химии синтезирован обширный набор перспективных электронодонорных и 

электроноакцепторных мономеров на основе производных флуорена. На основе новых 

мономеров получен широкий ряд сополифлуоренов с качественно и количественно 

контролируемым составом полимерных цепей и концевых групп. Отработаны методики 

получения сополифлуоренов с оптимальными молекулярно-весовыми характеристиками, 

заданными оптическими и физико-химическими свойствами. Проведена оптимизация 

реакций поликонденсации Сузуки в условиях микроволнового синтеза при атмосферном 

давлении: варьировались тип катализатора, загрузки мономеров, температура, растворитель 

и мощность облучения.  

Синтезированные полифлуорены были исследованы в качестве материалов в 

органических светоизлучающих диодах (ОСИДах). Показано, что электролюминесцентные 

свойства полученных полимерных материалов находятся на уровне лучших описанных в 

литературе аналогов. За счет оптимизации состава светоизлучающего слоя и 

усовершенствования структуры устройств реализованы светодиоды с практически 

эталонным белым спектром эмиссии.  

В целом, работа производит очень хорошее впечатление. Автор прошел весь путь от 

синтеза новых материалов до испытания их в конечных устройствах. Поэтому работа носит 

комплексный характер и при этом является законченным научным исследованием. Тем не 

менее, к содержанию автореферата можно сделать ряд замечаний: 

- в автореферате не приведены схемы синтеза и не обсуждается получение и 

характеризация мономеров, хотя это является первой задачей работы; 

- в русскоязычной литературе использованную в работе именную реакцию 

поликонденсации обычно называют реакцией Сузуки, а не реакцией Судзуки; 

- в литературе чаще используется термин «зарядово-транспортный» (материал, слой, 

т.п.), чем «зарядо-транспортный»; 

- не указаны единицы измерения молекулярных масс в таблицах: приводится 

«Mw∙10−3(PDI)», вероятно это г/моль, но это должно быть четко указано; 

- таблица 11, два последних столбца: если единицы измерения указаны в заголовке 

таблицы (В, кд/А, лм/Вт), их не следует повторять после каждого значения в таблице; 

- не очень понятно значение выражения «высокий уровень эффективностных 

характеристик ОСИД» на стр. 17; 

- в первом выводе «Разработаны методики синтеза широкого ряда новых мономеров 

(содержащие Нильский красный и…», вероятно, должно быть «содержащих» вместо 

«содержащие»;  

- в том же выводе «влияние вариации структур в составе сополифлуоренов на фото и 

электролюминесцентные свойства» - вероятно, должен быть дефис после «фото», иначе не 

ясно о каком фото идет речь; 

- вместо термина «фотооптические свойства» в случае полимеров правильнее 

использовать термин «оптоэлектронные свойства»; 




